FOLIEOKIENNE.ONLINE KOFER 50HC

PROFESJONALNE FOLIE DLA KAZDEGO!

ap———

KOFER S0HC SPECYFIKACJA TECHNICZNA REKOMENDACJA MONTAZU
KOFER 50HC to wysoce wydajna folia Dane w oparciu o foli¢ zainstalowana na czystej Pionowy montaz na standardowych powierzchniach
przeciwstoneczna, redukujaca dziatanie szybie 3mm. (na szybach podwojnych 4-16-4) szklanych**

wszelkich promieni stonecznych,

przepuszczajac jednoczesnie najbardziej 3z . :
naturalne $wiatfo do wewnatrz pomieszczenia. przepuszczalno$¢ promieni UV 1% Szyba pojedyncza v
Jej kolor, pomoze uzyska¢ niesamowity efekt Przepuszczalno$¢ $wiatta widzialnego 50 % Szyba barwiona !
wizualny budynku. . . L = . .
Odbicie $wiatta widzialnego - zew. 17 % Refleksyjna szyba barwiona v
Odbicie $wiatla widzialnego - wew. 17 % Szyba zespolona v
Gwarangcje latact .
IKJEXJ,_}(AW atach) Redukcja energii stonecznej TSER 55% Szyba zespolona barwiona !
Redukcja energii stonecznej TSER 2* 50 % Refleksyjna szyba barwiona zespolona V'
Wspotczynnik stoneczny : Szyba zespolona Low E !
& Klasyfikacja ognioodporno$ci Refleks 22 % Szyba zespolona STADIP EXT. |
Mi Absorpcja 43 %
Transmisja 359 Szyba zespolona STADIP INT. !
Przechowywanie od -5°C do +40°C Redukcja razenia stonecznego 50 % v ‘“‘ *n
@ 3 LATA wspbtezynnik g 0.46 TAK UWAGA Nie
) ) polecamy
wspdlczynnik u 5.39 *Dostarczona rekomendacja dotyczy

standardowych powierzchni szklanych o wielkos$ci
w zgodzie z REACH RoHS TAK o do 2.5m2, skontaktuj si¢ z nami po szczegélowe
(in inverno) informacje lub w celi uzyskania analizy stresu

RoHS i
Respinta infrarossi (760-2500 nm) termicznego

Riduzione della dispersione di calore

Wspotczynnik zacienienia 0.5

J EN 61000-5-7 Rodzaj instalacji : Aplikacja
TAK

wewngtrzna
Dlugos¢ rolki 30,5,
ASTM D4935-18 PET / PCV kompozycja PET

J TAK Grubosé 60 p
Kolor : COPPER

KONSTRUKCJA

1. Powloka SR, zapewniajaca trwato$¢ i tatwos¢ w utrzymaniu
152 podczas mycia szyb
cm 2. Poliester o wysokiej jakosci optycznej z dodatkiem czastek
ANTY-IR
3. Klejenie
4. Poliester o wysokiej jakosci optycznej
5. Klej PS, polimeryzacja szkta w ciagu 15 dni
6. Zabezpieczajaca warstwa ochronna, usuwana po instalacji

DOSTEPNE SZEROKOSCI:

INSTRUKCJA KONSERWACIJI

Mydlany roztwor wodny (ref. film on 0805), nie czy$¢ przez co najmniej jeden miesiac I nie aplikowaé
naklejek oraz klejow na folie.

Przedstawiona informacja nie jest ofertq publiczng. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany sktadu naszych foliiw dowolnym czasie.
SprawdZ naszq dokumentacje gwarancyjng.

SOLAR SCREEN POLSKA ul. Dominikanska 21b, 02-738 Warszawa +48 727 50 20 20

sklep@folieokienne.online / www.folieokienne.online



